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L Aufgabenstellung

Durchführung einer Emissionsprüfung auf der Grundlage des DE-UZ 38 (0112022)

Parameter: VOC und Formaldehyd
Methoden: DIN EN 165L6 (L0/2020)

2 Bewertung*

Tabelle 1: Bewertungsüberblick

Label Bewertungsschema Ergebnis

Blauer Engel - DE-UZ 38
DE-UZ 38 (01"/2022) -,,Emissionsarme Möbel und
Lattenroste aus Holz und Holzwerkstoffen"

/ Anforderungen werden eingehalten, r Anforderungen werden nicht eingehalten

Das untersuchte Produkt,,Möbelplatte Melaminharzbeschichtet Perlweiß" erfüllt hinsichtlich der
VOC- und Formaldehydemission die Anforderungen des DE-UZ 38.

3 Probenmaterial

Artikelbezeichnung

Produktname:
Ausführung:

Produktbeschreibung

Probenart:

Beschichtung:
Dicke:

Prüfkörpergröße
Anzahl:

Möbelplatte Melaminharzbeschichtet
W3 Perlweiß

M ela m i n h a rzbesch ichtete Span platte m it Polyp ropylen-
Laserkante
Melaminharz
25 mm
500 x 500 [mm]
1 Muster

Eingang in der EPH: 15.72.2022

4 Durchführung

Folgende Methoden wurden angewendet:

DIN ISO 16000- 3: 2013-01, lnnenraumluftverunreinigungen -Teil3: Messen von Formaldehyd und anderen

Carbonylverbindungen in der lnnenraumluft und in Prüfkammern - Probenahme mit einer Pumpe,

DIN ISO 16000- 6:2022-03,lnnenraumluftverunreinigungen - Teil 6: Bestimmung von VOC in der

lnnenraumluft und in Prüfkammern, Probenahme auf Tenax TA@, thermische Desorption und

Gaschromatographie mit MS oder MS-FID,

DIN EN ISO 16000- 9: 2008-04, lnnenraumluftverunreinigungen - Teil 9: Bestimmung der Emission von

flüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen -
Emissionsprüfka m mer-Verfa h ren,

DIN EN 165L6: 2020-IO, Bauprodukte: Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen -Bestimmung von

Emissionen in die lnnenraumluft

*Aussagen zur Konformitätsbewertung/Klassifikation wurden anhand der erreichten Messergebnisse getroffen.
Messunsicherheiten sind nicht in die Bewertung (ILAC G8 03/2009 "Guidelines on the Reporting of Compliance
with Specification" Abschnitt 2.7) eingeflossen.



Pos. Parameter Standard Prüfzeitraum

! Kammerprüfung
(Anhang,,,Testparameter")

DIN EN 16516
Basisprüfung

06.oL.2023-
L3.OL.2023

1.1 Flüchtige organische Verbindungen
(voc/svoc)

DtN EN 16516, GC/MS

1-.2 Fo rm a lde hyd/Alde hyd e/Aceto n DIN EN 16516, HPLC
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Tabelle 2: Untersuchte Parameter

5 Ergebnisse

Folgende Dokumente sind dem Bericht beigelegt:

ADAM-Datei Bewertung nach AgBB 2018 (Anhang 1)

Allgemeine Angaben
Test Parameter
Bewertung nach AgBB 201-8

Messung - Tag 3 und 7
Bilder
Chromatogramme - Tag 3 und 7

Tabelle 3: Vergleich des AgBB-Schema 20LB und AgBB-Schema 2021. für Verbindungen ) 5 Vglm3,
fagT (nur abweichende NIK-Werte werden betrachtet)

Tabelle 4: Anforderungen gemäß DE-UZ 38 (07/2022) sowie Prüfergebnis Tag 7

n.d. nicht detektiert

/

Dipl.-Nat, A. Kuban
Vera ntwortliche Bearbeiteri n

Verbindung CAS-Nr. Konzentration
TaC28

NrK 2018 R-Wert
AgBB 2018

NtK 2020 R-Wert
AgBB 2021

Aceton 67-64-1 10 1200 0,008 1_20000 0,000

Gesamt R-Wert 0,015 0,007

Verbindung/Substanz
Anforderungen Prüfergebnis Tag 7

Anforderungen
eingehalten

3. Tag
Endwert
(28. Tac) lpe/m'I lme/m'I

Summe org. Verbindungen
6u-6ru (tVOC) S 3,0 mg/m3 S 0,4 mg/m3 23 0,02 Ja

Summe org. Verbindungen
> Crc-Czz(TSVOC) ohne NIK

S 0,1 mg/m3 <5 < 0,005 Ja

Kre bse rze uge nde Stoffe
< 10 pglm3

Summe
< 1 pglm3 je

Einzelwert
n.d Ja

Summe aller VOC ohne NIK s 0,1 mg/m3 <5 < 0,005 Ja

R-Wert <L
0,015 (AgBB 2018)
0,007 (AgBB 2021)

Ja

Formaldehyd
<3719/m3
(0,030 ppm)

<5 < 0,004 ppm Ja


